
GERMAN 
 
Die Untersuchungsergebnisse von sechs Bohrlöchern am westlichen Ende der mineralisierten 
Zone sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Diese beinhalten die Bohrlöcher 
ICE11048 (zum Teil bereits gemeldet), ICE11049, ICE11053, ICE11055, ICE11056 und 
ICE11058. 
 

Bohrloch- Von Bis Abschnittslä
nge 

Gold 

nummer (m) (m) (m) (g/t) 
ICE11048 0.0 160.0 160.0 0.33 
Einschl.* 81.5 104.5 23.0 0.66 
Einschl.* 94.5 104.5 10.0 0.94 

 120.0 146.5 26.5 0.46 
 274.0 340.0 66.0 0.31 
     

ICE11049 3.0 57.5 54.5 0.48 
 116.0 160.0 44.0 0.30 
 297.0 382.5 85.5 0.48 

Einschl. 308.5 329.5 21.0 0.93 
     

ICE11053 1.5 234.0 232.5 0.57 
Einschl. 5.5 76.0 70.5 0.74 
Einschl. 172.5 199.5 25.5 1.11 
Einschl. 195.0 196.5 1.5 11.10 

     
ICE11055 4.6 238.2 233.6 0.57 
Einschl. 4.6 65.5 60.9 1.06 
Einschl. 175.5 193.5 18.0 0.61 

     
ICE11056 0.0 245.5 245.0 0.36 
Einschl. 132.5 245.5 113.0 0.49 

     
ICE11058 3.0 164.0 161.0 0.38 
Einschl. 24.0 81.5 57.2 0.50 
Einschl. 122.0 146.5 24.5 0.43 

     
   Hinweis: Gemeldete Mächtigkeiten entsprechen den gebohrten Mächtigkeiten. 
Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. 
* Gemeldet am 3. Oktober 2011                            

 
 
 
ENGLISH 
 



Assay results for six drill holes located at the western end of the mineralized zone are 
summarized in the table below, and include Drill Holes ICE11048 (partially reported earlier), 
ICE11049, ICE11053, ICE11055, ICE11056, and ICE11058: 
 

Hole From To Interval 
Length 

Gold 

Number (m) (m) (m) (g/t) 
ICE11048 0.0 160.0 160.0 0.33 

Including  * 81.5 104.5 23.0 0.66 
Including  * 94.5 104.5 10.0 0.94 

 120.0 146.5 26.5 0.46 
 274.0 340.0 66.0 0.31 
     

ICE11049 3.0 57.5 54.5 0.48 
 116.0 160.0 44.0 0.30 
 297.0 382.5 85.5 0.48 

Including 308.5 329.5 21.0 0.93 
     

ICE11053 1.5 234.0 232.5 0.57 
Including 5.5 76.0 70.5 0.74 
Including 172.5 199.5 25.5 1.11 
Including 195.0 196.5 1.5 11.10 

     
ICE11055 4.6 238.2 233.6 0.57 
Including 4.6 65.5 60.9 1.06 
Including 175.5 193.5 18.0 0.61 

     
ICE11056 0.0 245.5 245.0 0.36 
Including 132.5 245.5 113.0 0.49 

     
ICE11058 3.0 164.0 161.0 0.38 
Including 24.0 81.5 57.2 0.50 
Including 122.0 146.5 24.5 0.43 

     
   Note: Reported Widths Are Drilled Thicknesses.  True Widths Are Not Known 
*      Reported October 3, 2011                            

 


