
 
 
 
 
Bohrloch AE-DDH-08-113 fand: 
 
Abschnitt (m) Breite (m)  Au g/t Ag g/t Cu % Pb % Zn % 
     
 
154.1 – 156.7  2.6  0.15 3.5 0.05 0.40 0.78 
 
166.3 – 168.9  2.6  0.42 16.5 0.25 0.28 0.28 
 
Bohrloch AE-DDH-08-115 fand: 
 
216.85 – 231.6  14.75  4.43 7.5 0.09 0.40 0.30 
 
Die tatsächlichen Breiten dieser Bohrabschnitte müssen noch festgelegt werden. 
 


