
 
 
 
 
 

APV10-01        
  Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) 

  0.00 33.50 33.50  41.5  
 Einsch

l. 
11.00 23.00 12.00  105.0  

 und 0.00 8.00 8.00 1.08   
        
  32.00 48.50 16.50   0.28 
 Einsch

l. 
32.00 38.00 6.00   0.53 

APV10-02        
  Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) 
  0.00 5.00 5.00 0.52   
 Einsch

l. 
0.00 1.00 1.00 1.61   

        
  18.50 44.50 26.00   0.80 
 Einsch

l. 
19.50 31.00 11.50   1.16 

 Einsch
l. 

23.15 26.00 2.85   1.87 

APV10-03        
  Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) 
  10.00 14.50 4.50 5.80 59.37 1.19 
 Einsch

l. 
10.00 13.00 3.00 7.89   

        
  10.00 71.00 61.00  18.49  
 Einsch

l. 
45.00 49.65 4.65  94.44  

        
  32.25 47.00 14.75   0.61 
 Einsch

l. 
36.50 40.65 4.15   0.99 

APV10-04        
  Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) 
  0.00 26.60 26.60 0.44   
 Einsch

l. 
0.00 3.50 3.50 2.23  0.18 

        
  11.00 17.00 6.00  >76.5* 0.13 

* Die Untersuchungsergebnisse oberhalb der Grenzen sind noch ausständig. 
 


