
 
 
 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Cu (%) Ni (%) Tatsächliche Breite (m) 
LF-07-10 52.88 79.16 26.28 0.58 0.82 15.1 Meter 
einschl. 58.12 73.20 15.08 0.80 1.00   
einschl. 58.12 65.00 6.88 0.75 1.21   
       
LF-07-11 88.92 93.68 4.76 0.24 0.27   
LF-07-12 43.00 52.05 9.5 0.10 0.20   
LF-07-15 6.59 10.09 3.5 0.28 0.20   
LF-07-16 16.36 25.00 8.64 0.11 0.14   
LF-07-22 66.50 80.00 13.50 0.43 0.69   
einschl. 68.00 78.00 10.00 0.48 0.84   
einschl. 70.00 73.00 3.00 0.48 1.59   
       
LF-07-23 57.21 79.80 22.59 0.24 0.38   
  84.50 91.65 7.15 0.32 0.31  
 


