
 
 
 
Die Untersuchungsergebnisse lauten wie folgt: 
 
Bohrung 
Nr. 

Rasterfeld- 
Standort 

Neig. 
(Grad) 

Az. 
(Grad) 

Von bis  
m 

Ab-
schnitt 
m 

WO3% Mo% 

        
SB-07-61 4+50S/0+80E -55 272 25.0-160.0 135.0 0.125 0.056 
SB-07-64 5+50S/0+10W -55 272 17.0-195.5 178.5 0.076 0.040 
 „einschließlich“   30.5-101.0   70.5 0.108 0.055 
SB-07-66 6+00S/0+25E -70 272 21.5-494.0 472.5 0.070 0.045 
 „einschließlich“   275.0-

393.5 
118.5 0.111 0.084 

SB-07-67 8+10S/2+10W -55 51 102.5-
222.5 

120.0 0.034 0.054 

 


