Untergrund-Gesteins-Chip-Probentnahmen von der Mine Victoria in einer Tiefe von 20 bis 30 m
unterhalb der Oberflache lieferten folgende Ergebnisse:

Probe # Probenart und Breite Ag gt Pb % Zn %
MM21 Ader 22 cm 47.2 3.52 >30.0
MM22 Ader 30 cm 37.4 0.73 25.6
MM23 Ader 40 cm 18.5 0.41 19.1
MM24 Ader 25 cm 34.9 1.58 27.2
MM25 Ader 33 cm 21.2 0.17 24.9
MM26 Ader 20 cm 46.8 3.11 28.2
MM27 Ader 25 cm 35.9 0.02 28.0
MM28 Ader 25 cm 20.2 0.03 23.3




