
 Von (m) Bis (m) 
Abschnitt 

(m) Gehalt (wt.%)
Nickel 244.0 245.7 1.7 6.05 
                   einschl. 244.5 245.0 0.5 17.22 
 285.0 287.0 2.0 0.50 

einschl. 286.0 287.0 1.0 0.81 
     
Kobalt 242.0 245.3 3.3 0.38 
 285.0 287.0 2.0 1.17 

einschl. 286.0 287.0 1.0 1.92 
     
Kupfer 242.0 245.0 3.0 0.21 
 250.0 251.9 1.9 0.27 
 271.4 274.0 3.6 0.34 
     
Molybdän 242.0 245.0 3.0 0.59 
 261.5 264.0 2.5 0.58 
 269.2 273.4 4.2 0.54 

einschl. 272.8 273.4 0.6 2.35 
 


